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Варіант 1 

1. Природа пластичної деформації металів. 
2. Основні рівняння плоскої деформації в теорії пластичності. 
3. Задача. 

Абсолютно жорсткий стрижень АС шарнірно спертий в точці С тримається 
на трьох тяжах (в точках В, D, Е), які складаються з шести стрижнів рівних 
площ поперечного перерізу (А). Необхідно визначити комбінацію стрижнів, 
при яких граничне навантаження F приймає найбільше значення, якщо 
матеріал деформується за діаграмою Прандтля. 
 

 


